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RESISTENCIA A VARIACOES DE TEMPERATURA CiCL’ICAS DE
PERFIS PULTRUDIDOS DE POLIESTER E DE VINILESTER
REFORCADOS COM FIBRAS DE VIDRO
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Palavras—Chave:Polimeros reforcados com fibras de vidro, durdade, ciclos térmicos,
poliéster e viniléster

Resumo. Neste artigo apresentam-se resultados da apreoia# resisténcia a variagoes

térmicas de dois tipos de perfis estruturais faduiies por pultruséo e reforcados com fibras de
vidro, que diferem na natureza da sua matriz: [@éé insaturado e viniléster. Este trabalho
encontra-se inserido num projecto de investigacéo @irso, cujo objectivo é analisar a

durabilidade deste tipo de produtos, utilizadosagticacdes estruturais na Engenharia Civil.

1. INTRODUCAO

Os perfis de polimeros reforcados com fibras deovigGFRP), fabricados por pultruséo,
apresentam um grande potencial para aplicacOaguesis, devido as diversas vantagens que
apresentam, quando comparados com materiais deugdios tradicionais, designadamente, as
elevadas resisténcia e rigidez associadas a levézmsparéncia electromagnética, a facilidade de
instalagéo, os reduzidos requisitos de manutencdaalerabilidade em meios agressivos [1,2].
Contudo, em aplicagdes estruturais na industriecatestrucdo, o bom desempenho referido
necessita de ser documentado e a durabilidadegeser civaliada e quantificada, uma vez que, na
maioria dos casos, 0s projectos sdo desenvolvatageriodos de vida Gtil longos [3].

Uma das principais aplicagdes estruturais dosspedi GFRP consiste na substituicdo de
tabuleiros de pontes degradados em betéo armaahetdlicos, inseridos em climas frios, onde é
frequente a utilizag&o de sais anti-congelantes,afeito corrosivo naqueles materiais tradicionais.

Neste artigo apresenta-se resultados de um esfpelingental, inserido no ambito de um projecto
de investigacdo mais vasto [4,5], cujo objectivavéliar a durabilidade de perfis pultrudidos de
GFRP, submetidos a um programa de envelhecimdptigasios em laboratorio, representativos de
diferentes aplicacGes da Engenharia Civil. Nesigoalem particular, séo apresentados os resultados
da avaliagdo das propriedades dos dois materiagsemo, apos a sua sujeicdo a trés campanhas
(de duragéo crescente) de ciclos térmicos — unctasp@da pouco estudado [6,7].
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