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Sumário: Este documento apresenta o resumo do trabalho de investigação realizado no âmbito do estudo 

relativo à resistência termoxidativa do polietileno estabilizado para tubagens de plástico, usadas para a 

distribuição de água, drenagem, saneamento, e canalização de gás. Neste estudo, avalia-se a resisência 

termoxidativa de vários tipos de polietileno, currentemente usados na constituição de tubagem aplicada no 
interior e no exterior de edifícios. Determina-se também a energia de activação da reacção de oxidação e prevê-

se o tempo de vida nas condições de serviço. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Devido à estrutura de moléculas lineares o polietileno de alta densidade (PEAD) tem uma elevada cristalinidade, 

de que resulta uma elevada rigidez e uma baixa permeabilidade. Devido a estas caraterísticas e a uma 
excelente resistência à corrosão, este material é muito utilizado para o fabrico de tubagem para canalizações de 

água e gás natural. 

Porém, para estas aplicações, há que assegurar a estabilidade termoxidativa do polietileno, pois a degradação 

termo-oxidativa diminui a regularidade da estrutura química do polímero, mediante rotura das cadeias 
poliméricas, através da criação de ramificações e por reticulação das moléculas do polímero, diminuindo a 

cristalinidade e, consequentemente, diminuindo também os valores das propriedades mecânicas do polímero.  

O grau de estabilidade termoxidativa do PEAD é influenciado pelo grau de envelhecimento, qualidade do 

fabrico, teor de aditivos antioxidantes e presença de reciclados.. 

A determinação da estabilidade termoxidativa faz-se por calorimetria diferencial de varrimento (DSC), através de 

dois parâmetros distintos [1]: o: tempo de indução à oxidação (OIT estático), ao qual corresponde um método 

mais lento e menos económico, e a temperatura  de indução à oxidação (OIT dinâmico), que é determinado de 
forma rápido e expedita, portanto também mais económica. Porém, as normas de produto [2, 3] dão preferência 

para o 1º destes métodos [4], estabelecendo um requisito mínimo de OIT > 20 min a 200ºC, com o objectivo de 

garantir que a tubagem resiste à oxidação durante o processo de fabrico e durante o seu tempo de utilização em 

serviço [5]. 

Importa determinar uma correlação entre os dois métodos e confirmar a sua fiabilidade e, sob esse ponto de 

vista também a fiabilidade de cada um deles. 
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2. RESULTADOS 

Utilizando cerca de 30 tipos diferentes de PEAD, disponíveis no mercado para o fabrico de tubagem, 

determinaram-se ambos os parâmetros (OIT e OIT*). Estabeleceu-se uma correlação para cada temperatura 

isotérmica de determinação do OIT (200, 210 e 220ºC). Os resultados são bem ajustados por intermédio de um 
polinómio de grau 2. Fez-se uma análise residual aos ajustes e determinou-se a incerteza da regressão, 

utilizando o método matricial para cálculo da matriz de variâncias e co-variâncias. Os resultados apresentam-se 

na figura 1. 

Assumindo para o início da reação de oxidação uma reacção de ordem zero, pode assumir-se a lei de Arrhenius 

(eq. 1): 
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O que permite obter uma representação gráfica de ln (OIT-1) em função de 1/T, e consequentemente determinar 

a energia de ativação (Ea) da reacção de oxidação para cada tipo de PE (Quadro 1). 

 

 

Figura 1: relação entre os parâmetros OIT estático 
e dinâmico à temperatura de 210ºC 

Quadro 1: Energias de ativação para vários 

polietilenos 

Refª OIT* (ºC) Ea (kJ/mol) 

PE5 229,17 156 ± 24 

PE8 232,80 163 ± 2 

PE10 239,30 184,0 ± 0,4 

PE12 242,60 181 ± 9 

PE13 239,90 181 ± 5 

PE14 243,63 181 ± 16 

PE27 248,80 167 ± 25 

PE28 249,80 161 ± 4 
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